
THT-Wellenlötung
THT wave soldering

TS Vorheiztemperatur
preheat temperature

TL Löttemperatur
soldering temperature

TP Spitzentemperatur
peak temperature

tS Vorheizzeit
preheat time

tL Lötzeit
soldering time

TS Vorheiztemperatur
preheat temperature

TP Spitzentemperatur
peak temperature

tS Vorheizzeit
preheat time

tL Lötzeit
soldering time

SMT-Reflowlötung
SMT reflow soldering

Die dargestellten Lötprofile basieren auf Tests mit Prüfleiterplatten, unabhängig von speziellen Applikationen oder Baugruppenaufbauten.
The given solder profiles are based on experiments with test circuit boards, not respresenting special applications or assembly layouts.

TP 261 °C

82 s 92 s

140 s 250 s 280 s 380 s

TS 140 °C

tS 82 s tL 10 s

tS 110 s tL 65 s

TP 257 °C

TL 220 °C

TS max 200 °C

TS min 150 °C
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	Text2: Temperaturprofile für Lötprozesse von RoHS-konformen Bauteilen
Temperature profiles for solder processes of RoHS compliant components


